
Nombre VARILLA CORRUGADA Nº3 GRADO 40 Esfuerzo de fluencia mínimo
Código
Norma Esfuerzo de tensión mínimo
Dimensiones
Sección 71 mm² Alargamiento mínimo
Peso Lineal

Atados Peso #¡REF! Fecha 29-ago-17
Bobina Realizado por Carlos Berrocal

 

Observaciones:

Departamento de Procesos - Control de Calidad

GCB

11%
0.560 kg/m

Se vende en largos de 9 m / G 40

280 MPa
189355
ASTM A615 420 MPa
3/8" (9,52mm)

ArcelorMittal Costa Rica

FICHA TECNICA

Embalaje

Producto Características de Calidad

2117 kg

Actualizar




